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JEDNOPRUHOVA OBOUSMERNA MiSTNi KOMUNIKACE

PLOGHA JIZDNI PRUH KRAJ
__proménna 2,80-6,00 promén.
1 1 1
o i co <
< S < KONEC USEKU el
< < & e =
v Nezpevnéna krajnice -
UL. DRUZSTEVNi - hrubé drcené kamenivo
min.10 cm.
8 (Rozprostfeni ornice v
S tl. min. 10 cm
+ a oseti travniho semene
2| dle TP 99 a TKP 13)
)
2
>
2 ‘
© .
= Opl
Oplﬁceni,h @ proménn p!
Soukromeno
pozemku

Silniéni obrubnik najezdovy
150/150/1000

do betonového loze C20/25nXF3
s boc¢ni opérou, naslap +5 cm.
Pruzna asfaltova zalivka v napojeni
na vozovku.

SROVNAVACI ROVINA |

-0,39

Aktivni zona, tl. 0,50 m

Dosypano min. podminecné
vhodnou zeminou dle CSN 73 6133
a dle TKP 4 a zhutnéno.

|- Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ~ ACO 11 50/70 40 mm

— Asfaltovy beton pro podkladni vrstvyy ACP 16+ 50/70 50 mm

— Spojovaci postfik kation. asf. emulzi PS-C C60 B5 0,30 kg/m’

— Infiltraéni postfik kation. asf. emulzi  PI-C C60 B5 1,00 kg/m’

A
OKONSTRUKCE VOZOVKY dle TP 170, katalogovy list D1-N-2-PlIl, TDZ VI

(CSN EN 13108-1, CSN 73 6121)
(CSN EN 13808, CSN 73 6129)
(CSN EN 13108-1, CSN 73 6121)
(CSN EN 13808, CSN 73 6129)

Silniéni obrubnik 250/150/1000

do betonového loZze C20/25nXF3

s bo¢ni opérou, naslap +10-15 cm.
Pruzna asfaltova zdlivka v napojeni
na vozovku.

w E.=80MPa

— Sterkodrt fr. 0-32 SDA 150 mm  (GSN EN 13285, SN 73 6126-1) W E.=50 MPa
— Stérkodrt fr. 0-63 SDB 150 mm (CSN EN 13285, CSN 73 6126-1) w7 E, =30 MPa
— CELKEM 390 mm

*Postfiky jsou uvadény v mnozstvi zbytkového pojiva

VJEZD NA POZEMEK p.p.¢.71/4 dle TP 170, katalogovy list D2-D-1-Plll, TDZ O

Betonova dlazba DL 80mm  (CSN736131)

Lozna vrstva z betonu L 50 mm  (CSN EN 13285, CSN 73 6126-1, TP 192) W E,.=60 MPa

Stérkodrt, fr. 0-32 SDB  min. 200 mm  (CSN EN 13285, CSN 73 6126-1) w E..=30 MPa

CELKEM 330 mm

* Stérkodrt bude pouZita pouze v pFipadé nedostatedné nebo nevyhovujici podkladni vrstvy.
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vhodnou zeminou dle CSN 73 6133

s bo¢ni opérou, naslap +5 cm.
a dle TKP 4 a zhutnéno.

Pruzna asfaltova zalivka v napojeni -0,89

na vozovku. SROVNAVACI ROVINA
Silniéni obrubnik 250/150/1000
do betonového loze C20/25nXF3
s bo¢ni opérou, naslap +10-15 cm.
Pruzna asfaltova zalivka v napojeni
na vozovku.
SPARY

Pracovni spary a spary mezi vozovkou a obrubnikem se oSet¥i dle CSN EN 14188-1, VL2 211.07 a TP 115. Profiznuti se provede

na $itku 12 mm a hloubku min.20 mm. Vznikla spara se nasledné zalije modifikovanou asfaltovou zalivkou (zalivka za horka dle CSN 14188-1 -
pro podélné spoje a spary, typ N2).

OBECNE

Pred pokladkou asfaltové smési musi povrch spliiovat pozadavky CSN 73 6121. Podklad musi byt dokonale ogi$tén od uvolnéného materialu,
prachu a necistot mechanicky, vymytim proudem vody nebo jinymi vhodnymi prostfedky. Na ociStény povrch nesmi byt vpustén zadny provoz.
Pokladka asfaltové smési se provadi po postfiku s ¢asovym odstupem.

V pfipadé, Ze na zemni plani nebude namérena poZzadovana hodnota modulu pretvarnosti Edef,2=30 dojde po dohodé s TDI k vyméné aktivni
zény v tl. 0,5 m.

Zlep$eni aktivni zény se predpoklada vyménou stavajiciho materialu, za material splfiujici pozadavky CSN 73 6133 napf. hrubozrnny nesoudrzny
material (SD frakce 0-63).

Zemni plan bude zhutnéna na 100%PS.

Stavajici inzenyrskeé sité, které budou béhem vykopovych praci odkryty se dodate¢né ochrani délenymi chranickami.

Vyznaceni stavajicich inZzenyrskych siti je pouze orientaéni, pfed zapocetim stavebnich praci je nutné pfesné vytyCeni a vyznaceni v terénu.
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Dosypano min. podmine¢né
vhodnou zeminou dle CSN 73 6133
a dle TKP 4 a zhutnéno.

Dosypano min. podminecné
vhodnou zeminou dle CSN 73 6133
a dle TKP 4 a zhutnéno.
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s bo¢ni opérou, naslap +10-15 cm.
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Silniéni obrubnik 250/150/1000

do betonového loze C20/25nXF3

s bo¢ni opérou, naslap +10-15 cm.
Pruzna asfaltova zalivka v napojeni
na vozovku.
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